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細砂をわずかに混入。
0.00～0.90m間に草根と木根を混入。
2.50～2.60m間に木片を混入。
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砂は粗～細砂。
φ2～10mmの亜角～亜円礫を混入。
有機物をわずかに混入。
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粒子ほぼ均一。
有機物をわずかに混入。

細砂 黒灰
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の

砂は細砂。
火山灰を多く混入。
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砂は粗～細砂。
φ5～20mmの軽石と亜角礫を混入。
φ2mm以下の石英砂をわずかに混入。
所々に火山灰をシーム状に挟在。
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砂は粗～細砂。
火山灰を多く混入。
φ2～20mmの軽石を混入。
φ2～5mmの火山礫をわずかに混入。
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φ5～20mmの軽石をわずかに混入。
炭化物をわずかに混入。
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